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Técnicas de soldado
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Estructura

      Sustrato

● Fenólicos

● Fibra de Vidrio

oz/ft² µm in mil

0,5 17,5 0,0007 0,7

0,75 25,5 0,0010 1,0

1 35 0,0014 1,4

2 71 0,0028 2,8

3 105 0,0042 4,2

Espesor cobre
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Diagrama de fases Sn/Pb



  

Lead Free



  

Lead Free



  

Soldador



  

Punta de Cerámica



  

Ejemplos
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